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Marquage

Auto-freinage dans cette zone

DESIGNATION

BA 1250-14

BA 1250-16

FILETAGE
UNJF-3B

suivant
MIL-S-8879

.8750-14
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traction axiale (daN)

28123

38101

• Matière: Acier allié 8740 suivant MIL-S-6049 ou 4340 suivant MIL-S-5000, Dureté HRC=39-43.
• Protection: Cadmiage suivant QQ-P-416, type II, classe 2.
• Lubrification: Alcool cétylique suivant EN6117.
• Spécification technique: MIL-N-25027.
• Marquage : suivant EN2424; catégorie F.
- Cotation en millimètres, dimensions et tolérances après protection et avant lubrification.
• Tolérances générales ISO 2768 mk.

- Rugosité^\/(sauf indication spécifique sur dessin)

- Désignation : BA1250-14
3 0 JAN. 2003

- Repère diamètre en 1/16 INCH.
- Numéro de standard.
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