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TABLEAU 1 : Dimensions, tolérances, caractéristiques mécaniques, masses

Elément

ECROU

Code
Matière

-

С

E

Matière

AISI4340 R>900MPa MIL-S-5000
AISI8740 R>900MPa MIL-S-6049

Acier Inox. A286 suivant

AMS 5735

Protection

Cadmiage suivant QQ-P-416, type II
classe 3 + M0S2

Argenté suivant AMS2410

Passive suivant AMS QQ-P-35
+ M0S2

Température
max. d'utilisation

230-C

425"C

230'C

TABLEAU 2 : Matières, protect ions, températures
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Spécification de réception: MIL—N—25027 sauf

- valeurs de couples de serrage applicables pour 5 cycles

- résistance à la traction

Marquage :

Désignation :

Nota :

suivant EN2424, catégories F

BA 1260 - 8
Repère diamètre
Code protection
N' Standard de base

Les dimensions sont en mm
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